06.12.23 – лекция 10.

Факультет					Курс

Фамилия, И.О.

1. Как скорость спекания зависит от среднего диаметра частиц?







2. О чем идет речь в законе Холла-Петча, как он формулируется?








3. Какие классы магнитных материалов Вы знаете?





4. Чем магнитожесткие материалы отличаются от магнитомягких?





5. Как коэрцитивная сила зависит от размера зерен в магнитомягких сплавах? Покажите схематический вид графика.



