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Факультет					Курс

Фамилия, И.О.

1. Как коэрцитивная сила зависит от размера зерен в магнитомягких сплавах? Покажите схематический вид графика.









2. Что такое магнитосопротивление?






2. Для чего нужны спиновые вентили?









3. Каким требованиям должна удовлетворять толщина немагнитной прослойки в спиновом вентиле, работающем на эффекте гигантского магнитосопротивления?






